
Presentazione Tiradix

Rigenerazione ossea con DBM
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Tecnica chirurgica step by step

Atrofia ossea del mascellare superiore in 
13,14,15
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Spessore Spessore crestale crestale : 2,5 mm: 2,5 mm
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Pasta di osso in bloccoPasta di osso in blocco
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T 0 : spessore  2,5 mm

Dopo 5 mesi : spessore 6 mm
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T 0 : esposizione

Vite mesiale: 4 spire

Vite distale : 4 spire

Dopo 5 mesi : esposizione

Vite mesiale : nessuna spira 

Vite distale : 1 spira
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Atrofia ossea da agenesia del 22
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Atrofia ossea crestale verticale in 16

G.Carusi MD,DDS



G.Carusi MD,DDS



G.Carusi MD,DDS



Atrofia ossea verticale in 36 
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